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Schlämmkorn Siebkorn

Schluffkorn Sandkorn Kieskorn
Feinstes Steine

Fein- Mittel- Grob- Fein- Mittel- Grob- Fein- Mittel- Grob-

Korndurchmesser d in mm

M
a

s
s
e

n
a

n
te

ile
 d

e
r 

K
ö

rn
e

r 
<

 d
 i
n

 %
 d

e
r 

G
e

s
a

m
tm

e
n

g
e

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

0.001 0.002 0.006 0.01 0.02 0.06 0.1 0.2 0.6 1 2 6 10 20 60 100

Signatur:

Bodenart:

Probenbezeichnung:

U/Cc

U, t, s'

Brick Clay

-/-

U, t, s'

Raw roof tile

-/-

Bericht:

18-056

Anlage:

Bemerkungen:

Dr. Krakow Rohstoffe GmbH

Hans-Böckler-Straße 2

37079 Göttingen

Tel.: 0551-50455-0; Fax.: 0551-50455-50

Probe eingegangen am:  2018-08-15

Probe entnommen am:  2018-08-01

Art der Entnahme:  gestört

Arbeitsweise:  DIN 18 123

Körnungslinie
NEXE Grupa d.d. Dilj Vinkovci d.o.o

Laboruntersuchung FlügeligkeitBearbeiter:  Müller Datum:  2018-09-12



Plastizitätsdiagramm
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Wassergehalt w =  23.8 %
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 =  56.5 %
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 =  21.1 %

Plastizitätszahl I
P
 =  35.4 %

Konsistenzzahl IC =  0.92 

Dr. Krakow Rohstoffe GmbH
Hans-Böckler Strasse 2

37079 Göttingen

Tel.: 0551-50455-0; Fax.: 0551-50455-50

Bericht: 18-056

Anlage: 

Zustandsgrenzen nach DIN 18 122

Bearbeiter:  Stefanak Datum:  2018-09-05

NEXE Grupa d.d. Dilj Vinkovci d.o.o.

Laboruntersuchung Flügeligkeit

Entnahmestelle:  Brick Clay

Probe entnommen am:  2018-08-01

Art der Entnahme:  Güteklasse 2










